SCHEDA TECNICA Revisione : 22/01/2026

Prodotto: Monolith
Categoria: Linea Impero
Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

\

MONOLITH & un rivestimento decorativo monocomponente a spatola per pavimentazioni e pareti,
formulato con resine speciali e cariche selezionate, per conferire alle superfici eccezionali prestazioni
meccaniche. Il prodotto possiede elevate caratteristiche di adesione, eccellente resistenza all'acqua, ottima
flessibilita, elevata durezza superficiale ed elevata resistenza a compressione. MONOLITH ha ottenuto la
classificazione EMICODE EC1 PLUS, un marchio volontario relativo alle emissioni di composti organici
volatili (VOC) rilasciato da GEV, che attesta le piu basse emissioni di componenti organici volatili. Il
prodotto si classifica conforme alla French VOC Regulation classe A+ e French CMR components e al
CAM edilizia italiano.
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Impiego:
Indicato per la realizzazione di pavimenti e pareti all'interno o esterno di abitazioni, uffici, edifici e negozi.

COME E COMPOSTO IL CICLO MONOLITH?

Il ciclo MONOLITH prevede I'applicazione di piu strati a granulometrie decrescenti. Il ciclo applicativo varia
a seconda del tipo di supporto e prevede i seguenti prodotti:

1. Monolith grana Extra Grande (opzionale)
2. Monolith grana grande

3. Monolith grana media

4. Monolith grana fine (opzionale)

Preparazione Supporti e Metodi Applicativi:

Ciclo su pavimentazioni in cemento

Preventivamente, occorre effettuare una misurazione dell’'umidita del supporto che non deve essere
superiore al 3%. Nel caso o fosse, sara obbligatorio creare una barriera al vapore utilizzando Micro
Ground (consultare la scheda tecnica per le informazioni di applicazione). Prima di procedere alla
preparazione della superficie, verificare I'eventuale presenza di sporco, olii o prodotti antiaderenti che, nel
caso, dovranno essere neutralizzati con detergenti e sgrassanti specifici o eliminati meccanicamente
utilizzando idonei macchinari (rotorbitali, pallinatrici, smerigliatrici ecc). Per pavimentazioni in cemento in
buone condizioni applicare una mano di Microuniform, mentre per supporti particolarmente sfarinanti,
consigliamo di utilizzare Microprimer Tecnico Solvente. Successivamente, trascorse 2-4 ore, procedere
con la stesura di due mani di Monolith Grana Grande a distanza di 4-6 ora I'una dall’altra. Per migliorare
la ruvidita della superficie sottostante, nel caso ad esempio di piastrelle molto lisce, & possibile, prima della
posa di Monolith, applicare il fondo Primer Monolith Attak, ma €& solo opzionale. Nel caso si decida di
procedere in tal modo, occorrera attendere 4-6 ore prima di proseguire con la posa di Monolith. La stesura
delle due mani di Monolith Grana Grande, entrambi colorate, dovra essere eseguita con frattazzo in
acciaio (consigliamo a lama morbida) rispettando lo spessore del granello contenuto in esso. Non bisogna
realizzare spessori maggiori all'inerte e, nel modo piu assoluto, il prodotto non pud essere utilizzato per
colmare depressioni, cavita, crepe o per rettificare difetti di planarita del supporto. Per superfici fino a
40-50 mqg e possibile non utilizzare reti armanti. Per dimensioni superiori sara invece necessario
interporre una rete in fibra di vetro (50-75 gr/mq) tra le due mani di Monolith Grana Grande inserita in
affogo nella prima. Trascorse 8-12 ore e non oltre le 24 ore, procedere alla carteggiatura di Monolith
Grana Grande con carta abrasiva 80-100. Dopo aver opportunamente pulito e aspirato le polveri, sara
possibile procedere alla posa di Monolith Grana Media colorato (stesso colore di Monolith Grana Grande),
seguendo le medesime procedure descritte sopra. Attese 8-12 ore e non oltre 24 ore, procedere al
carteggio con carta abrasiva 100-120. Se si desiderasse una finitura maggiormente liscia ed uniforme,
sarebbe possibile applicare una mano di Monolith Grana Fine colorato, dello stesso colore scelto,
carteggiandola, attesi i tempi idonei, con una carta abrasiva grana 120. In caso contrario si potra procedere
alla stesura del protettivo finale Microvetro Bi.

Ciclo su superfici piastrellate sia pareti che pavimenti

Prima della posa dei materiali, occorre pulire e sgrassare approfonditamente tutta la superficie,
assicurandosi di eliminare qualsiasi traccia di sporco, olio e tutte quelle sostanze che andrebbero ad
ostacolare un’adesione corretta. E possibile anche operare una smerigliatura meccanica delle piastrelle
per uniformare una planarita compromessa da una posa non a regola d'arte, migliorando cosi le
successive fasi di stesura dell'intero ciclo di Monolith.

N.B: Monolith pud essere applicato direttamente sulle piastrelle senza I'utilizzo di alcun primer di
adesione

Se le piastrelle sono rettificate, accostate o con fuga larga fino a 2 mm, & possibile applicare Monolith
Grana Grande direttamente su di esse senza bisogno di procedere alla stuccatura della pavimentazione e
senza l'utilizzo di alcun primer. Tuttavia, al solo scopo di irruvidire la superficie, & possibile preparare il
fondo con Primer Monolith Attak, ma rimane questa una soluzione opzionale e non obbligatoria. Le fasi di
applicazione e i metodi rimangono gli stessi descritti sopra.



Se le fughe tra le piastrelle rettificate sono comprese tra 2 e 3 mm e con una profondita non superiore
a 1,5 mm, & possibile evitare di stuccare la superficie stendendo direttamente sulle piastrelle due mani di
Monolith Grana Extra Grande. Successivamente, dopo aver carteggiato con carta abrasiva 60-80, si
procedera con la posa di una mano di Monolith Grana Grande e di una di Monolith Grana Media e infine
Microvetro Bi, nelle modalita gia descritte sopra.

Se le fughe sono superiori e 3 mm o eccessivamente profonde, o anche se sono comprese tra 2 e 3
mm come nel caso precedende, si dovra procedere alla stuccatura dell’intero pavimento con Stucco P3D
Floor o con Micro Ground. In entrambi i casi saranno necessarie due mani da applicare rispettivamente a
distanza di 6-8 ore e 4-6 ore I'una dall'altra. Occorrera utilizzare una rete armante in fibra di vetro 50-75
gr/mq da inserire in affogo nella prima mano. Ad essiccazione avvenuta si effettuera un carteggio con una
carta abrasiva grana 100 e, dopo aver depolverato, si dovra applicare una mano di Microuniform.
Facoltativo sara impiegare il fondo Primer Monolith Attak. Successivamente, si potra procedere con le
posa di due mani di Monolith Grana Grande, una di Monolith Grana Media e, infine, chiudere il ciclo con
il protettivo Microvetro Bi.

Anche in questi casi, per ottenere finiture piu lisce, € possibile terminare il ciclo con Monolith Grana Fine
prima della stesura di Microvetro Bi.

Ciclo su pareti non piastrellate

Pulire accuratamente le superfici, sia muratura che cartongesso, eliminando, se presenti, residui sfoglianti
di vecchie pitture e rimuovendo eventuali impurezze per mezzo di carte abrasive. Se necessario, stuccare
e rasare le imperfezioni con Stucco P3D Floor e, successivamente, carteggiare. In presenza di muffe
trattare le pareti con Risanare Cid e Risanare Stop. Trascorse 6-8 ore, applicare una mano di
Microuniform. Se i supporti non necessitano di stuccature o rasature e presentano intonaci
particolarmente sfarinanti, € consigliato utilizzare Microprimer Tecnico Solvente. Come nei casi
precedenti rimane facoltativo impiegare il fondo Primer Monolith Attak. A seguire, si potra procedere con
la stesura di due mani di Monolith Grana Grande, una di Monolith Grana Media ed infine il protettivo

Microvetro Bi nelle modalita descritte sopra.

Anche in questo caso, per ottenere finiture piu lisce, & possibile terminare il ciclo con Monolith Grana Fine
prima della stesura di Microvetro Bi.

Casi particolari

-Nei casi in cui si sia realizzata la stuccatura delle superfici piastrellate con Stucco P3D Floor o con Micro
Ground, una volta verificato che le fughe siano state perfettamente coperte e la rete armante non risulti
visibile, vi & la possibilita, dopo aver applicato Microuniform e l'opzionale Primer Monolith Attak, di
stendere una sola mano di Monolith Grana Grande e una sola di Monolith Grana Media, chiudendo il
ciclo con Microvetro Bi.

-Nelle applicazioni all'interno dei box doccia, sia per le pareti che per il piatto, occorre considerare un ciclo
che preveda la stesura di Micro Ground e, come protezione finale, tre mani di Microvetro Bi.

-In caso di supporti con presenza di particolari discontinuita di materiale, di tracce per il passaggio degli
impianti poi colmate con malte adeguate e in tutti i casi in cui si sospetti una criticita della struttura e della
pavimentazione sottostante, occorrera valutare se utilizzare una rete armante di maggior spessore, come
una 160 gr/mg anziché una 55-75 gr/mq e, in casi particolarmente difficili, anche la possibilita di
considerare una doppia armatura posizionata ad incrocio l'una rispetto all’altra (zone molto sismiche,
presenza di bradisismo geologico ecc.)

-In esterno, sia su massetti in cemento che su mattonati o piastrelle, occorre applicare Micro Ground e,
come protezione finale, 3 0 4 mani di Microvetro Bi. Andra valutato, in base alle condizioni generali delle
superfici, se occorra utilizzare una rete armante di maggior spessore, come un 160 gr/mq anziché una
55-75 gr/mq e, in casi particolarmente difficili, anche la possibilita di considerare una doppia armatura
posizionata ad incrocio I'una rispetto all'altra.

-In presenza di umidita di risalita, se le percentuali della stessa siano superiori al 3%, sara necessario
applicare, prima della posa di Monolith, due mani di Micro Ground con rete armante posizionata in affogo
nella prima per una funzione di barriera al vapore.

-In pavimentazioni a piano terra, ove le stesse non siano un solaio € non sia stato previsto un vespaio
funzionale sottostante, sara necessario applicare, prima della posa di Monolith, due mani di Micro
Ground con rete armante posizionata in affogo nella prima per una funzione di barriera al vapore.



-In tutti casi di presenza di umidita di risalita in spinta negativa, per presenza di falde acquifere superficiali o
dove i livelli piezometrici siano sfavorevoli, si consiglia di intervenire, invece che con Micro Ground, con
Vapor Barrier malta epossidica cementizia tri-componente ad eccezionali prestazioni.

-Nei casi in cui si decida di utilizzare il fondo opzionale Primer Monolith Attak, & obbligatorio, se il
supporto & assorbente, anche si trattasse di piastrelle (assorbenti di natura o rese tali a seguito di

smerigliatura), applicare prima Microuniform.

Prima dell'utilizzo, si consiglia di consultare le schede tecniche dei singoli prodotti menzionati nella
presente.

Preparazione ed utilizzo del prodotto:

Il prodotto & pronto all'uso. Assicurarsi di togliere la pellicola protettiva e mescolare il
prodotto. E opportuno mescolare tra loro lotti di fabbricazione diversi della stessa tinta per
evitare possibili differenze di tonalita durante I'applicazione. Il prodotto pud essere colorato
con i sistemi tintometrici della linea MAXXI.

Cartella di riferimento: Flooring Line.
Attrezzi: frattazzo in acciaio inox, frattazzo da 3 mm.

Applicazione della Finitura

Dopo 24-48 ore, ad essiccazione completa del ciclo Monolith, si pud decidere se procedere
all'applicazione di due tipologie di finiture:

- Microvetro Bl Gel + due mani di Microvetro Bi (lucido, semilucido, opaco, superopaco)

E possibile applicare una mano di MICROVETRO Bl GEL a spatola e, dopo 3-4 ore, procedere con due
mani di finitura di MICROVETRO Bl con rullo a pelo corto o di spugna, a distanza di 4-6 ore I'una dall'altra.
Il Microvetro Bl GEL a spatola permette di ottenere un effetto riempitivo della superficie, agevolando le
successive due mani di Microvetro Bl (consultare le relative schede tecniche).

- Microvetro Bi (lucido, semilucido, opaco, superopaco)

Per un effetto protettivo, procedere con due mani di finitura di MICROVETRO Bl con rullo a pelo corto o di
spugna, a distanza di 4-6 ore l'una dall'altra (consultare la relativa scheda tecnica).

N.B.: in caso di applicazione in docce o superfici esterne, &€ obbligatorio la finitura con il ciclo Microvetro Bl
Gel + due mani di Microvetro Bi (lucido, semilucido o opaco) oppure tre mani di Microvetro Bi (lucido,

semilucido, opaco, superopaco).

-La stesura di Microvetro Bi & fondamentale eseguirla rispettando con precisione le diluizioni e le modalita
di catalisi. Inoltre, per evitare possibili difetti di posa (come segni di rullate) occorre applicare il prodotto con
il rullo assicurandosi che il materiale si distenda completamente ed eseguendo un passaggio finale
unidirezionale a rullo scarico, procedendo dal punto piu lontano al punto piu vicino, prima di proseguire. Si
consiglia di stendere le mani incrociandole 'una rispetto all'altra.

Rapporti di Catalisi:

MICROVETRO gel monocomponente, resa teorica 0,150 gr/mg.

MICROVETRO Bi lucido: catalisi con componente B al 24% e diluire con acqua al 10%, resa teorica 18
mg/ litro/ per mano.

MICROVETRO Bi semilucido 30 gloss: catalisi con componente B al 10% e diluire con acqua al 5-10%,
resa teorica 18 mg/ litro/ per mano.

MICROVETRO Bi opaco 5-10 gloss: catalisi con componente B al 10% e diluire con acqua al 10-15%,
resa teorica 18 mq/ litro/ per mano.

MICROVETRO Bi superopaco <5 gloss: catalisi con componente B specifico per SUPEROPACO al 20%
e diluire con acqua al 10-15%, resa teorica 18 mgq/ litro/ per mano



Caratteristiche tecniche:

Idoneo per abitazioni civili e locali
commerciali

Temperatura di applicazione: +10 + +35 °C
Umidita relativa di applicazione: < 85%
Tempo di attesa fra le mani 4-6 h
successivea20+2°C:
Riverniciabile dopo: 4-6
Secco in profondita: 72
Pulitura attrezzi: con acqua
Tempo di pedonabilita: 24 h
Peso specifico: Kgl/l
Monolith grana Extra Grande 1,65 kg/lt
Monolith grana grande 1,6 kg/It
Monolith grana media 1.58 kg/lt
Monolith grana fine 1,55 kg/lt
Viscosita: 70.000 + 80.000 cPs
pH: 7-8
Solido in peso: 81%
Resa teorica:
Monolith grana Extra Grande 1-1,2 kg/mq /per mano con rete
affogata da 75 gr/mq
Monolith grana grande 0,700 Kg/mq per mano/pavimento
con fughe
0,500 Kg/mq per mano su
pavimento in cemento senza
fughe
Monolith grana media 0,300 kg/mq
Monolith grana fine 0,200 kg/mq
Confezioni: 5-20 Kg
Granulometria:

Monolith grana Extra Grande 0,9 mm
Monolith grana grande 0,6 mm
Monolith grana media 0,3 mm

Monolith grana fine 0,15 mm
Proprieta
Determinazione Classificazione Norma
Determinazione della forza di =2,7 N/mm~2
adesione
requisiti classe piu alta=>0,5
N/mm”2
UNI EN 13892-8:2004
Determinazione della resistenza
all'usura-BCA
Classe AR 4

AR1 classe peggiore

ARG classe migliore

UNI EN 13892-4:2005

Resistenza allo scivolamento

Classe R11

R9: Bassa aderenza, adatta ad
ambienti interni asciutti.

R10: Media aderenza, adatta per
interni come bagni e cucine.

R11: Elevata aderenza, ideale per
ambienti esterni esposti come
terrazze, aree intorno alla piscina,




Proprieta

Determinazione

Classificazione

Norma

cortili e zone come lavanderie o
cucine industriali.

R12 e R13: Forti e molto forti
aderenze, destinate a ambienti
industriali o zone con rischio di

scivolamento molto elevato, come
quelle di macellazione o
lavorazione di carni.

DIN 51130:2014

Determinazione della
permeabilita all'acqua liquida

0,009 Kg/m2h0,5

Classe W3-bassa permeabilita
all'acqua liquida

riferimento
Classi

W1-peggiore

W3-migliore

UNI EN 1062-3:2002

Reazione al fuoco

(i

BF|'51

emissione di fumi

bassa

Idoneo per applicazione a
pavimento

Italia =Classe 1

(classe piu alta l, media2 e
bassa 3)

Europa = Bfl-s1
decodifica:

B=seconda classe migliore tra le
categorie (A, B, C,D,E, F)

fl= 1l materiale non prende fuoco
facilmente e se prende fuoco, la
sua capacita di propagazione delle
flamme e contenuta.

sl=bassa emissione di fumi (tra
sl e s3 s2=media, s3=elevata)

EN
13501-1

Resistenza alla compressione

> 65 N/mm2

EN 13892-2




Stoccaggio:

Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di
(@ﬁ ﬁ stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.

L  — |
l@P‘ E Temperatura minima di stoccaggio: +5°C.

Temperatura massima di stoccaggio: +30°.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
» Non applicare MONOLITH con temperature superiori a 35°C ed inferiori ai 10°C.
* Durante le fasi di asciugatura non sottoporre mai MONOLITH a ventilazione artificiale diretta o eccessiva.
» Non applicare MONOLITH su superfici o supporti che non siano perfettamente puliti o aspirati.

» Non inserire mai nel prodotto e nel ciclo alcun prodotto estraneo ad esso.

» Dopo ogni applicazione di MONOLITH, i trattamenti successivi possono essere effettuati solo dopo aver
constatato la perfetta asciugatura dello strato precedente.

*» Applicare MONOLITH rispettando gli spessori indicati, che non devono mai essere superiori allo spessore
dato dalla granulometria del prodotto. Spessori superiori potrebbero allungare i tempi di essiccazione e/o
ridurne le caratteristiche di resistenza meccanica ed in taluni casi dar luogo a delle lesioni superficiali.

Per tutto cio che non e descritto nella presente scheda tecnica, per chiarimenti relativi ai cicli riportati sopra
0 per qualsiasi altro quesito, si invitano gli operatori a rivolgersi al servizio dellAccademia 21 o del
Laboratorio.

accademia?llatina@logqia.it

laboratorio@Ioggia.it
fisso 0773562212-0773562042 seguendo le indicazioni del centralino

cellulare 3666146270

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto
smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche.
Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per I'applicatore, dal
momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E
consigliabile quindi accertarsi dell'idoneita del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Santo Stefano 4/6 — 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) — ITALY
Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualita UNI EN 1SO 9001-2015.
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